
عظیمفلوتاسیونسلول های 
(SuperCells 600 )

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

نیا چه خبر؟ددر 

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر



کاهش عیار سنگ معدن -

بالا برای اقتصادی شدن فرآیندتناژنیاز به -

کاهش هزینه های سرمایه ای و عملیاتی -
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(  متر8/5: متر، ارتفاع11: قطر)کم نیاز به فضای -

امکان بکارگیری در کارخانه های در حال کار -

اولیهپرعیارکنیرمق گیری از -
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2012شروع کار تحقیقاتی و توسعه ای در سال -

مولیبدن-نصب اولین سلول در کارخانه فرآوری مس-
-Robinson copper mine (  2015)نوادادر ایالت

کنی اولیهپرعیاربکارگیری به عنوان رمق گیری از -
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