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تولید کنندگان اصلی مولیبدن
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چین

40%

شیلی

23%

امریکا

14%

دیگران

23%



مولیبدنتولید جهانی
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کارخانه فرآوری مولیبدنیت25کنسانتره مشخصات
مولیبدنتولید جهانی
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ر لبه فقط در رویه نه دمولیبدنیتطبیعیآبرانی
مولیبدنتولید جهانی
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رابطه عیار مولیبدن خوراک و بازیابی
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ای سولفیدیبر سیننتیک فلوتاسیون مولیبدنیت و کانیهpHتاثیر 
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مناسبتعداد مراحل لازم در سلولهای مکانیکی برای رسیدن به محصول
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اسبتعداد مراحل لازم در سلولهای ستونی برای رسیدن به محصول من
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دنباله روی در فلوتاسیون مولیبدنیتتاثیر
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پالپ را برای افزایش کارآیی جدایش کاهش می دهندpHکارخانه هایی که 
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مرحله pH  کاهش دهنده کشور نام معدن

پر عیار کنی اولیه و نهایی CO2 کانادا Highland Valley

پر عیار کنی اولیه H2SO4 پرو Antamina

پر عیار کنی اولیه H2SO4 شیلی Cero Verde

پر عیار کنی اولیه و نهایی H2SO4 , CO2 آمریکا Morenci Metcalf

پر عیار کنی اولیه H2SO4 , CO2 شیلی Los Pleambres

پر عیار کنی اولیه و نهایی H2SO4 شیلی Los Bronces



اسیون مولیبدنیت تاثیر اسید سولفوریک و گاز دی اکسید کربن بر سینتیک فلوت
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کارآیی و عمر پمپافزایشجهتپالپازهواگیری
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